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Technisches Merkblatt

SILBER-HERBOL

Die hitzefeste Spezialbeschichtung fiir Metallflachen

losemittelhaltig

WERKSTOFFBESCHREIBUNG
Art des Werkstoffes:

Farbtone:

PackungsgroBen:

Glanzgrad:

Dichte:

Zusammensetzung
(gemaB VdL):

VOC-EU-Grenzwert:

GISCODE fiir Beschichtungsstoffe:

Gefahrenkennzeichnung:

DGNB:

Metallisch gldanzende Silberlack-Bronze fiir ein hitzefestes
Oberflachenfinish

|. WERKSTOFFBESCHREIBUNG
Silber-Herbol ist eine bis 250 °C hitzefeste Silberlack-Bronze ohne Korrosionsschutz. Das
Material ist metallisch glanzend und fiir den Innen- und AuBenbereich geeignet. Auf Grund

der speziellen Pigmentierung ist das Material erst nach Einbrennen (ca. 120 °C) weitgehend
abriebfest.

hitzefeste Spezialbeschichtung

silbermetallic (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

25lund 51

metallisch glanzend

ca. 1,00 kg/I

Cumaronharz, Metalleffektpigmente, Aromaten

EU-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 500 g/I
VOC.

BSL50

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Beratung fiir Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

D +49221-40067907

AT +43 810500134

Angabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen; Stand Februar 2023)

Kategorie 1 Beschichtungen auf Metall, Holz, Kunststoff
Qualitatsstufe —

Tvond Einfach verlasslich.



VERARBEITUNGSHINWEISE
Auftragsverfahren:
Verarbeitungstemperatur:

Trockenzeiten (bei 23 °C
und 50 % rel. Luftfeuchte):

Verbrauch:
Reinigung der Werkzeuge:
Lagerung:

Hinweis zum BFS-Merkblatt Nr. 26

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alligemeine Untergrund-
erfordernisse:

Alligemeine Untergrund-
vorbereitungen:

Herbol Silber-Herbol Lacke/Lasuren/Spezialprodukte

AkzoNobel

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie miissen
abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB,
Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung und Ausfiihrung von
Maler- und Beschichtungsarbeiten.

streichen, rollen
mindestens + 5 °C fiir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend der Trocknung

staubtrocken nach ca. 30 Minuten; grifffest nach ca. 2-3 Stunden; tiberarbeitbar nach ca. 12 Stunden; durch-
getrocknet nach ca. 24 Stunden

ca. 50 ml/m? pro Beschichtung
sofort nach Gebrauch mit handelstiblichem Pinselreiniger, Kunstharzverdiinnung oder Testhenzin
ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kiihl, aber frostfrei

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse C.
Die Klasse der Farbtonbesténdigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung des Produktes und der Mischrezeptur.

lll. Beschichtungsaufbauten
Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, SchweiBen, Abbrennen etc. kann
geféhrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut geliifteten Bereichen durchfiihren.
Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei von haftungsbeeintrachtigenden Substan-
zen, wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfldchen sind auf Eignung und
Tragfahigkeit fiir nachfolgende Beschichtungen zu priifen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen
griindlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergriinde anschleifen und séubern.
BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Korrosionsprodukten und kreidenden
Bestandteilen. Nicht tragféhige Altbeschichtungen und Trennmittel (z. B. Walzhaut, Zunder) sind zu entfernen.
Altbeschichtungen auf Eignung und Tragféhigkeit fiir nachfolgende Beschichtungen priifen. Tragfahige
Altbeschichtungen mit Anlauger reinigen und matt schleifen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte
Untergriinde bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischenschliff zu erfolgen.

2von4 Einfach verlasslich.



AkzoNobel

BESCHICHTUNGSAUFBAUTEN (FORTSETZUNG)

Untergrund

Eisen und Stahl
auBen:

WEITERE HINWEISE
Abrieb bei mechanischer
Beanspruchung:

Anfénglicher Glanz:

Ausfiihrung in brillanten
bzw. intensiven Farbtonen:

Aushesserungen:

Begehbare Flichen:

Farben einer Anfertigung:

Farbverdnderungen:

Haltbarkeit:

Hilfsstoffe:

Herbol Silber-Herbol Lacke/Lasuren/Spezialprodukte

Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussheschichtung

Eine Grundbeschichtung mit Eine Zwischenbeschichtung mit Eine Schlussbeschichtung mit
Silber-Herbol*. Silber-Herbol*. Silber-Herbol*.

Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriihrender Glanz erreicht wird. Fett und Schmutz
entfernen (Geforderter Oberflachenvorbereitungsgrad (St 3 oder SA 2,5) nach EN ISO 12944-4).

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Bei intensiven und dunklen Farbtonen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der
Anstrichoberfldche entstehen. Dieses entspricht bei matten/seidenmatten/seidenglédnzenden Lackfarben dem
Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Entsprechend dem Stand der Technik reduziert sich der anfanglich relativ hohe Glanz im Zuge der Durch-
trocknung erst nach mehreren Tagen.

Brillante, reine Intensivfarbtone, z. B. in den Bereichen Gelb, Orange, Rot, Magenta und Gelbgriin, besitzen
pigmentbedingt ein geringeres Deckvermdgen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtonen in diesen Bereichen
einen abgestimmten Grundfarbton deckend vorzustreichen. Dariiber hinaus kdnnen iiber den Regelaufbau
hinaus zusétzliche Anstriche erforderlich sein.

Ausbesserungen in der Flache zeichnen sich, je nach Objekisituation, mehr oder wenig stark ab. Dieses ist
gemaB BFS-Merkblatt Nr. 25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt €) unvermeidlich.

Begehbare Flachen unterliegen einer hdheren mechanischen Belastung, daher ist dieses Produkt hierfiir
nicht geeignet.

Um das bestmdgliche Ergebnis zu erzielen, sollten auf zusammenhéangenden Flachen nur Farben einer
Anfertigung (Charge) verwendet werden. Selbstverstandlich sollte die Farbtongenauigkeit jedes Gebindes vor
der Verarbeitung gepriift werden, um eventuelle Tonfehler friihzeitig zu erkennen.

Fehlendes Tageslicht (mangelnde UV-Strahlung), Warme und chemische Einfliisse, z. B. Ddmpfe aus Reini-
gungsmitteln, Kleb-, Anstrich- oder Dichtstoffen konnen bei weiBen und hellen Farbtonen zu einer Vergilbung
der Oberfléche flihren. Diese ist bei Alkydharzlacken materialtypisch und stellt keinen Produktmangel dar.
Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 26.

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit héngt von vielen
Faktoren ab. Diese sind inshesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Bela-
stung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung
der Anstricharbeiten miissen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Fiir die
Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die
jeweiligen BFS-Merkblatter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., und
andere entsprechende Verdffentlichungen.

Bei dichten, kiihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter Trocknungsverzogerung kénnen durch
Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an die Oberflache der Beschichtung gelangen. Diese werden
durch gelblich-transparente, leicht glanzende und klebrige Ablaufspuren sichtbar. Diese Hilfsstoffe sind
wasserloslich und werden mit ausreichend Wasser, z. B. nach mehrmaligen starkeren Regenféllen, selbstén-
dig entfernt. Die Qualitit der getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte
trotzdem eine direkte Uberarbeitung erfolgen, so sind die Léufer/Hilfsstoffe vorzundssen und nach kurzer
Einwirkzeit restlos abzuwaschen. Bei Ausfiihrung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen Bedingun-
gen treten diese Ablaufspuren nicht auf.

Svond Einfach verlasslich.



AkzoNobel

BESCHICHTUNGSAUFBAUTEN (FORTSETZUNG)

PVDF:

Reinigung und Pflege:

Untergriinde schleifen:

Witterung:

Herbol Silber-Herbol
Lacke/Lasuren/Spezialprodukte

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum
Recycling geben. Gebinde mit
Resten bei einer Sammelstelle
flir Altlacke abgeben. Reste von
Farben und Lacken niemals in
die Kanalisation oder Gewéasser

gelangen lassen. Eingetrocknete

Pinsel und Rollen iber Restmiill
entsorgen.

Ausgabe: Dezember 2023

Bei Erscheinen einer Neuauflage

verliert diese Druckschrift ihre
Giiltigkeit.

Akzo Nobel Coatings GmbH
AubergstraBe 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 81050013 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2

D-50829 Koln

Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

ﬁ Herbol
herbol_farben

Pulverlackierungen matt schleifen. Aus Griinden der Nachreinigung und des Arbeitsschutzes ist grundsatzlich
ein Nassschliff der Pulverlackoberflache zu empfehlen. Grundsatzlich sind manche industriell beschichtete
Oberfldchen nicht tiberstreichbar, z. B. Polyvinylidenfluorid (PVDF) etc. BFS-Merkblétter Nr. 22 + 24 beachten.

Zur Reinigung der lackierten Flachen ein sauberes, weiches Tuch, trocken oder feucht ohne den Einsatz von
scheuernden, l6semittelhaltigen oder dtzenden Mitteln verwenden. Die Reinigung ohne starken Druck aus-
flihren (Fl&chen nicht polieren). Im Vorfeld Probereinigung an unauffélliger Stelle durchfiihren. Nur vollstandig
getrocknete und abgebundene Flachen reinigen.

Wir empfehlen, einen Zwischenschliff zwischen den einzelnen Arbeitsgidngen auszufiihren. Beim Aufbau
LLack auf Lack* ist ein Anschleifen der Fldchen erforderlich.

Die Oberflache von Beschichtungen kann sich im Laufe der Zeit durch Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung,
Ablagerungen und Lage des Objekts verandern. Farbveranderungen kénnen die Folge sein.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fiir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten
erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner
Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten
unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4vna Einfach verlasslich.



